ЭПИЛАМЫ: ПРИМЕНЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НА  ЛЕСОПИЛЬНЫХ  И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ  ПРЕДПРИЯТИЯХ
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	● использование ЭПИЛАМОВ в качестве антиадгезионных составов в процессе распиловки и строгания пиломатериалов из древесины;

●   исключение налипания древесной смолы на обработанные металлические поверхности даже при однократной обработке ЭПИЛАМОМ поверхности инструмента (циркульные плиты с твердосплавной режущей кромкой) и рабочих столов (серый чугун, углеродистая и нержавеющая сталь);

● сохранение антиадгезионного эффекта в течение длительного времени, в т.ч. и после переточки инструмента за счет стойкости пленки ФПАВ на эпиламированной поверхности.

	ЭПИЛАМИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ -

растворы фторсодержащих поверхностно-активных веществ (ФПАВ) в различных растворителях.

	Нанесение ЭПИЛАМА 

на твердую (металлическую поверхность)
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Процесс хемосорбции
Прочное соединение  ЭПИЛАМА 

 с обработанной поверхностью,

которая выдерживает:

                 -  температуру до 400˚С; 

                 -  нагрузку до 20 g.


        



	
Уменьшение поверхностной энергии металла 

до 4-6 мН/м
Резкое снижение коэффициента трения 

в 2-10 раз

Снижение адгезии 

( прилипания  к металлической поверхности)

Уменьшение износа трущихся пар



